
Analyse IB-2022-0089
Auftragsannahme 06.07.2022

Auftragsabschluss 05.08.2022

Auftraggeber Fa. Zitt - Transporte Erdbau GmbH Co KG
Engetalstraße 21
6673 Grän

Auftragnehmer Ingenieurbüro Hauser Weiskopf OG
Herzog-Friedrich-Strasse 33/1
6500 Landeck

Probennahme Nievelt Labor GmbH
Lorettostraße 26
6060 Hall in Tirol

Analytik Nievelt Labor GmbH
Lorettostraße 26
6060 Hall in Tirol

Prüfumfang GK 0/32, U10

Prüfergebnis Prüfgegenstand: GK 0/22, U10
Produktionsstätte: ZWL Schottergrube Großer
Riese

Hersteller: Zitt - Transporte Erdbau GmbH Co KG

GK 0/22, U10
Bei dem vorliegenden Material handelt es sich um eine
natürliche Gesteinskörnung aus der Schottergrube Großer
Riese, welche von der Fa. Zitt - Transporte Erdbau GmbH Co
KG zur Prüfung beauftragt wurde.

Folgende Prüfungen gemäß EN 13242, ÖNORM B3132 sowie
der RVS 08.15.01 wurden durchgeführt:

. Korngruppe gem. EN 933-1

. Korngrößenverteilung gem. EN 933-1

. Gehalt an Feinteilen gem. EN 933-1
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